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Définition

Destination

Propriétés

m Treillis d'armature en fibre de verre fissée

mEXTERIEUR
A maroufler dans I'enduit de base des
systémes d'Isolation Thermique Extérieure
REVITHERM, REVITHERM LAR, REVITHERM
ISO.ENT, REVITHERM EP, REVITHERM EP
LDR,REVITHERMONO INITEX, REVITHERMONO

INITEX COB, AQUAPANEL Enduit Initex et
AQUAPANEL Enduit EP Therm

m Renforce la résistance a la fissuration
de la couche de base des systemes
d'lsolation Thermique par I'Extérieur.

Lisseuse

Caractéristiques générales

m Treillis de verre fissé de couleur blanche
et marquage PPG.

Conditionnement

mRouleau de 50 ml par 1 ml.

Consommation

m 1,0 mlparm2,

Chaine : 2,00 fils /[cm x 2 x 136 tex verre.
Trame : 2,00 fils /cm x 272 tex verre.
Poids chaine et trame : 109 g/m?

Poids colle : 66 g/m?

Poids total (LP) : 175 g/m?

Tolérance +/- : 10%

Résistance a la rupture

Selon LP 004 :
Sens longueur : 200 daN/5cm
Sens largeur : 200 daN/5cm

Allongement a la rupture

Selon LP 004 :
Sens longueur : 3 %
Sens largeur : 3 %

Selon LP 002 : 0,8 mm

Classement TRAME

T=3;,Ra=2;M=2;E=3

7. Seigneurie

PEINTURES & REVETEMENTS

Conservation

m Ce produit n‘est pas soumis & une date
limite d'utilisation.

m A sfocker dans un local abrité des
infempéries, de I'humidité, de la lumiere
et du gel.

Hygiene et sécurité

Non soumis a étiquetage.



«La présente notice a pour but d‘informer notre clientéle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions

dutilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur». L'évolution de la technique étant permanente, il appartient & notre clientéle, avant toute mise en ceuvre, de vérifier auprés de nos services que la présente notice n‘a pas été modifi€e par une édition plus récente.

ARMATURE 130 EXT

Mise en ceuvre

Processus

REVITHERM REVITHERMONO INITEX REIT/IIE'I\'/I:rEl_Ii?EI\/IRII\EAPEEDR
REVITHERMONO INITEX COB .
REVITHERM LdR AQUAPANEL Enduit Initex AQUAPANEL Enduit EP
Therm
Produit ENDUIT COLLE ENDUIT INITEX ENDUIT EP THERM
Materiel Li i Lisseuse inox Li i
d'application isseuse inox isseuse inox

Se reporter aux Fiches Techniques correspondantes ainsi qu‘aux DTA et ATE Revitherm, Revitherrmono, Revitherm LdR et Revithermono Initex.

Supports et fonds, préparation

m ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE : isolants des systemes m lls se feront conformément aux Documents Techniques
REVITHERM, REVITHERM LdR, REVITHERM d'Application REVITHERM, REVITHERM LdR, REVITHERM
ISO.ENT, REVITHERM EP, REVITHERM EP ISO.ENT, REVITHERM EP, REVITHERM EP
LDR,REVITHERMONO INITEX, REVITHERMONO INITEX COB, LDR,REVITHERMONO INITEX, REVITHERMONO INITEX COB,
AQUAPANEL Enduit Initex et AQUAPANEL Enduit EP Therm AQUAPANEL Enduit Initex et AQUAPANEL Enduit EP Therm.

bruts ou pré-traités avec 'ARMATURE HR.

Applications
Précautions d’emploi Classification

m Appliquer 'enduit de base & la lisseuse Ne pas appliquer par temps de gel, en cas DTA et ATE REVITHERM, REVITHERMONO,
inox crantée. d'averse menagante ou par vent fort, REVITHERM LdR et REVITHERMONO INITEX en
m Appliquer TARMATURE 150 sur I'enduit chaud et sec. vigueur.
de base frais, maroufler a la lisseuse inox Températures comprises entre +5 °C et Agrément : CST Bat-06-01
puis retirer 'exces d'enduit de base. +35°C. Exigence minimale du classement TRAME :
m Les découpes se font aux ciseaux. Humidité Relative maximum 80%. T=2z1;R022;M=2;E=2.

m Assurer un recouvrement des 1€s entre eux
de 10 cm minimum.

H Respecter les consommations d'enduit
de base.

B Respecter le positionnement de
I'armature dans I'épaisseur de la couche
de base (ne pas poser directement sur
lisolant ou trop en surface).

Nettoyage du matériel

Aleau.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de I'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél.: 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
seigneurie.com





