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Le Groupe Spécialisé n° 7 « Systémes d’isolation thermique extérieure avec enduit
et produits connexes » de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques
a examiné, le 24 octobre 2019, le systéme d'isolation thermique extérieure
Revithermono Initex COB présentée par la société PPG AC France. Le Groupe a
formulé, sur ce procédé, I'Avis Technique ci-aprés. Cet Avis a été formulé pour

I'utilisation en France Métropolitaine.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Systéme d'isolation thermique extérieure constitué d'un sous-enduit
mince & base de liant organigue obtenu & partir d'une péte préte 2 I'em-
plot (sans ciment}, armé d’un trelllis en fibres de verre et appliqué di-
rectement sur des panneaux en polystyréne expanse, collés sur les
parois extérieures de construction & ossature en bols déja installées.

La finition est assurée par un revétement 3 base de copolymére acry-
lique, acrylo-siloxane ou d’un liant organo-minéral.

Seuls les composants listés au § 2 du Dossier Technique Etabli par le

Résistance au vent

L'emplol du systéme n‘est pas limité par rapport & I'exposition au vent
{systéme collé).

Sécurité en cas d'incendie

Les vérifications & effactuer (notamment quant a la régle dite du « C +

D ») dolvent prendre en compte les caractéristiques sulvantes :

« Stabilité au feu selon les régles appliquées aux constructions & ossa-
ture en bois.

« Classement de réaction au feu du systéme conformément a la norme
NF EN 13503-1 :

Demandeur {DTED) sont visés dans ce présent Avis. Euroclasses
Son application sur parois planes verticales en magonnerie gu en béton Conflgurations avec correspondantes
fait par allleurs lobjet de [‘Evaluation Technique Européenne ETA-
15/0420-version 2 et d‘un Document Technique d’application en cours MINERTEX
de validité. (Isolant en PSE blanc ou gris B-s1,d0
. . de masse volumique < & 20 kg/m?
1.2 Identification a o/
Les marques commerciales et les références des compesants du sys- - CR&PI INITEX 2.0,
téme sont inscrites sur fes emballages. - CREPI INITEX 2.5
- PANTI INITEX n°2 B-s2,d0
(Isclant en PSE blanc ou gris de masse
2. AVIS volumigue £ & 20 kg/m’)
2.1 Domaine d’emploi accepté CREPI INITEX S‘II'STEME LISSE 2.0 4
Pose sur parois extérieures de constructions & ossature en bois (COB) (avec '503,:?;;'555 a<n§7o ll:gg/':_?,;‘e masse 8-s2,d0
conformes au NF DTU 31.2 en vigueur et en respectant les prescriptions B
du § 2 du Cahier du €CSTB 3729 V2 de décembre 2014 « Systémes d'fso- < .
lation thermique extérieure par enduit sur isolant appliqués sur parois (avgffsﬂgmgﬁ ?)LT;ESJIUE ’;Igséz ?ng sse Performance non
de constructions a ossature en bois - Dispositions communes aux volumigue > 17 k ?m’)) déterminée
Groupes Spécialisés n°2 et n°7 », dédnommé dans la suite du texte « Ca- 4 9
hier ETICS sur COB ». Le dimensionnement de I'ossature en bois doit Produit de collage aux points singuliers Performance non
respecter les régles en vigueur (Eurocode 5 et Eurocode 8) et un dépla- Mousse expansive Fix Express Rubson déterminée

cement horizontal maximal ne dépassant pas 1/500% d‘une hauteur
d'étage (correspondant & un maximum de 3 m), dans le plan et hors
plan de la paroi.

Seuls les supports neufs sont visés.

Ce procédé est destiné & la France Métropolitaine,

Les panneaux supports d'ETICS visés (parols extérleures) sont définis
au § 2 du DTED. Tous ces panneaux doivent respecter les prescriptions
du paragraphe « Prescriptions Technigues » (§ 2.3 de 'Avis) et du § 4.2
du DTED.

Le pare-vapeur utilisé dans les parois extérleures de COB présente une
valeur de ss (épalisseur d’air &quivalente) supérieure ou égale & 90 m.
En situation « a », « b » et « ¢ » au sens du NF DTU 20.1 P3, la hauteur
de I'ETICS est limitée & R + 2 avec un maximum de 9 m (hors pointe de
plgnon). En sltuation « d » au sens du NF DTU 20.1 P3, la hauteur de
FFETICS est limitée & R + 1 avec un maximum de 6 m (hors pointe de
pignon).

Les locaux visés sont les locaux & faible hygrométrie et & hygrométrie
moyenne, au sens de 'Annexe D du NF DTU 31,2 P1-1.

Le domaine d'emploi peut étre limité au regard des différentes régle-
mentations et notamment celles lides & la sécurité en cas d'incendie (cf.
§ « Sécurité en cas d'incendie »).

2.2 Appréciation sur le systéme

2.21  Satisfaction aux lois et réglements en vigueur

et autres qualités d‘aptitude a I'emploi

Stabilité

L’ETICS ne participe ni & la stabilité d'ensembte de la constructlon (il ne
doit pas étre pris en compte dans le contreventement du bétiment).
Les panneaux supports d’ETICS assurent ou non le contreventement de
l'ouvrage, Le présent Avis ne vise pas la fonction contreventante des
panneaux supports.

La tenue de {'ETICS sur le support est assurée de facon convenable par
le produit de collage, la cohésion de i'isclant et I'adhérence de l'enduit
sur l'isolant.

Pour les configurations du systéme pour lesquelles aucune perfor-
mance n'est déterminée, le domalne d'emploi est limité aux batiments
relevant du Code du travall et aux Etablissements Recevant du Public
(ERP) du 2° Groupe.

» La paroi revétue du systéme n'est pas visée dans I'Tnstruction Tech-
nique n°249 relative aux fagades. Lorsque la réglementation l'impose,
la résistance a la propagation verticale du feu par les facades com-
portant des bales doit faire I'objet d’'une appréciation délivrée par un
laboratoire agréé ayant des compétences en réaction et résistance au
feu.

Pose en zones sismiques

Dans Ia limite du domalne d‘emploi visé au § 2.1, le systdme peut étre
mis en ceuvre en zones de sismicité 1 & 4 pour des batiments de caté-
gories d'importance 14 1V, sans disposition constructive spécifique,

Etanchéité

« Le systdme n‘assure pas I'étanchéité & I'air, qui doit &tre assurée par
le mur support.

L'étanchéité & |'eau est assurée par la conception de l'ensemble de la
paroi de COB et de I'ETICS, tenant compte du traltement des points
singuliers (arréts, bales, ...).

Résistance aux chocs de sécurité

L'ETICS ne participe pas & la résistance aux chocs de sécurlté visant le
risque de chute & travers la fagade, ces dispositions devant étre assu-
rées par la paroi de la COB.

Résistance aux chocs de conservation des performances
et aux charges statiques

» La résistance aux chogs du systéme conduit aux catégories d‘utilisa-
tion précisées dans le tableau 1 du DTED,

» Le comportement du systéme aux charges statiques en service {appui
d‘échelle par exemple) est satisfaisant,
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Isolation thermique

Le systéme est susceptible de satisfaire les exigences minimales des
réglementations thermiques en vigueur. Un calcul doit &tre réalisé au
Cas par cas.

Le coefficient de transmission surfaclque de la paroi de COB revétue
d'ETICS, Up {(W/m2.K), est défini & I'Annexe 3 du « Cahier ETICS sur
COB » oll I résistance thermique de l'isolant extérieur Risolant &5t prise
égale & la valeur certlfiée par ACERMI {Association pour la CErtification
des Matériaux Isolants).

Données environnementales

Le systéme ne dispose d’aucune déclaration environnementale (DE) et
ne peut donc revendiquer aucune perfermance environnementale parti-
culidre.

1| est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen dapti-
tude & I'emplol du systéme,

Aspects sanitaires

Le présent Avls est formulé au regard de |'engagement écrit du titulaire
de respecter la réglementation, et notamment I'ensemble des obliga-
tions réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des subs-
tances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les
ouvrages du domaine d'emploi accepté et I'exploitation de ceux-cl. Le
contrble des informations et déclarations délivrées en application des
réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent Avis.
Le titulaire du présent Avis conserve l'entiére responsabilité de ces In-
formatfons et déclarations.

Prévention et maitrise des risques d’accldents dans le
cadre de travaux de mise en ceuvre ou d’entretien

Les composants du procédé disposent de fiches de données sécurité in-
dividuelles (FDS). L'objet de la FDS est d'informer l'utilisateur de ces
composants sur les dangers éventuels liés notamment & leur utilisation
et sur les mesures préventlves & adopter pour les dviter, notamment
par le port d’équipements de protection indlviduelle (EPI).

Au-deld de la prise en compte des risques généréds par les composants,
leurs modes de mise en ceuvre conditionnent également la définition des
moyens de protection adaptés.

Une attention particulitre est requise lors des applications mécaniques
par projection,

Les mesures collectives définies seront alors complétées d’EPI, notam-
ment des yeux et du visage, de {'appareil auditif et des voies respira-
toires, selon produit mis en ceuvre (FDS).

2.22  Durabilité et entretien

La durabilité du mur support est améllorée par la mise en ceuvre du
systéme grace & la protection qu'il apporte contre les sollicitations exté-
rieures.,

La durabllité propre des camposants et leur compatibilité, I'adhérence
de la colle et des enduits, la nature de V'isolant et sa falble sensibilité
aux agents de dégradation, permettent d'estimer que la durabilité du
systéme est de plus d'une vingtaine d'années moyennant un entretien.
L'encrassement ié & ['exposition en atmosphére urbaine ou industrielle
ainsi que le développement de micro-organismes peuvent nécessiter un
entretien d'aspect avant 10 ans,

2.23  Fabrication et contrdle

Cet avis est formulé en prenant en compte les contréles et modes de
vérification de fabrication décrits dans le DTED.

La fabrication des composants principaux fait I'objet d'un contr8le in-
terne de fabrication systématique tel que défini dans le plan de contrle
assoclé & I'ETA-15/0420-version 2.

Les panneauwx isolants et les trelllis d‘armature nermale font {‘objet d'un
contrble de fabrication systématique dans la cadre des certifications
ACERMI et QB, respectivement.

2.24  Mise en ceuvre

Tous les composants du systéme sont mis en cauvre in situ, La préfabri-
cation partielle ou totale, en usine ou en atelier, n‘est pas visée par le
présent Avis.
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Ce systéme nécessite une reconnaissance impérative du support et
exige une mise en ceuvre soignée, notamment dans le traitement des
points singuliers, la planéité d'ensemble des panneaux isolants, les
quantités d'enduit appliquées et la régularité d'épaisseur d’application.

Les temps de malaxage et les temps de repos deivent étre scrupuleuse-
ment respectés.

Le spectre de 'armature ne doit pas &tre visible aprés la réalisation de
la couche de base armée.

L'application de I'enduit de base ENDUIT INETEX doit étre soignée, et
ce d'autant plus lorsque le rev&tement de finition est appliqué en faible
épaisseur et ne permet pas de masquer les défauts esthétiques.

2.3 Prescriptions techniques

2.31  Conception et conditions d'emploi et de mise

en euvre
Seuls les composants décrits dans le § 2 du DTED sont utilisables.

Les Conditions Générales de mise en ceuvre sont décrites au § 5.1 du
« Cahier ETICS sur COB ».

La pose de Iisolation extérieure s'effectue toujours aprés clos, couvert
et blocage complet de la structure du batiment. La paroi support doit
&tre étanche a l'alr avant mise en ceuvre du systéme.

L’humidité des panneaux supports au moment de la fivralson devra é&tre
comprise entre 8 et 12 %.

La mise hors d'eau des panneaux supports sera systématiquement exé-
cutée sans délal. Lorsqu’un risque d'exposition aux intempéries est &
craindre, un bichage efficace devra é&tre assuré par |‘entreprise ayant
posé les panneaux supports.

La mise en ceuvre des enduits doit &tre réalisée conformément au « Ca-
hier des Prescriptions Techniques d’emploi et de mise en ceuvre des sys-
témes d'isolation thermique extérieure par endult sur polystyréne
expansé » (Cahler du CSTB 3035_V3 de septembre 2018).

Du fait de leur sensibilité au soleil, les polystyrénes gris doivent étre
protégés a Faide de béches ou de fitets de protection ne laissant pas
passer plus de 30 % de I'énergle solaire. De plus, le seul mode de cellage
admis pour les panneaux en polystyréne gris est le collage en plein.
Par temps froid et humide, le séchage de la colle et de I'enduit de base
peut ndcessiter plusieurs jours. Ces produits delvent &tre mis en ceuvre
sans risque de gel dans les 24 heures suivant I'application.

Les fixations mécaniques optionnelles sont uniguement destinées a ren-
forcer en cas de besoin la tenue de I'isclant aux points singuliers ou au
cours de la prise de la colle. Elles doivent &tre fixées dans les montants
d’ossature.

Les fixatlons Ejotherm STR H et Termoflx 6H-NT peuvent &tre posées
« & coeur » avec une rondelle Isolante : Il convient alors de se référer
aux préconlisations du fabricant. De plus, I'épaisseur d'isolant doit étre
supérieure ou égale & 80 mm.

Le rebouchage ponctuel de jolnts ouverts (d’ouverture de 2 & 10 mm
environ) entre panneaux Isolants doit &tre réalisé a l'aide d'isolant (la-
melles de polystyréne) ou de mousse de polyuréthanne, Dans ce dernier
cas, un temps d'expansion et de durcissement d'environ 1 heure doit
stre respecte,

La mousse polyuréthane Mousse Expansive Fix Express Rubson est uni-
quement visée en produit de collage des points singuliers de type « ou-
verture » et alléges dans cet Avls,

La mousse de polyuréthane mentionnée au paragraphe « Accessolres »
du DTED n‘est destinée qu‘au calfeutrement des joints entre panneaux.
Elle ne dolt pas &tre utilisée pour pallier des mangues d’Isolant impor-
tants (angles cassés par exemple).

L'armature doit étre complétement enrobée dans la couche de base,

Aprés séchage, 'épaisseur minimale de la couche de base doit &tre de
2,8 mm.

Lors de vérifications ultérieures, une valeur minimale de 20 % Inférieure
& cette valeur peut étre exceptionnellement acceptée ponctuelle-
ment.



2.32  Assistance technique

La Société PPG AC France est tenue d'apporter son assistance technique
a toute entreprise appliguant le systéme qui en fera la demande.

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation du systéme dans le domaine d’emploi accepté (cf. para-
graphe 2.1) est appréciée favorablement.

Validité
A compter de la date de publication présente en premiere page et

tant que les conditions précisées dans I'ETA-15/0420-version 2 du
28/02/2018 ne sont pas modifiées et au plus tard le 31/01/2025.

Pour le Groupe Spécialisé n° 7
Le Presrdent

L(Dpa/-\ l

3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

1l s’agit d’'une premiere demande.

Ce systéme d'isolation thermique extérieure est destiné a étre appliqué
sur supports pour constructions & ossature en bois réalisés conformé-
ment au NF DTU 31.2 et dimensionnés pour présenter un déplacement
horizontal inférieur ou égal & 1/500¢ sur une hauteur d'étage avec un
espacement maximal des montants verticaux de 60 cm.

Son application sur parois planes verticales en magonnerie ou en béton
fait par ailleurs I'objet de I'Evaluation Technique Européenne I'ETA-
15/0420-version 2 et d'un Document Technique d’Application en cours
de validité,

L’adaptation de ce systéme sur supports pour constructions & ossature
en bois nécessite :

« de vérifier que le mur présente avant pose de l'isolation rapportée
une perméance & la vapeur d’eau limitée (barriére de vapeur selon le
Dossier Technique Etabli par le Demandeur),

« de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que les sup-
ports soient humidifiés avant collage des panneaux isolants,

« de traiter avec soin et compétence les points singuliers, notamment
les appuis et encadrements de baie.

Les configurations du systéme avec produit de collage « Mousse expan-
sive Fix Express Rubson » aux points singuliers de type « ouvertures »
ou alléges ne présentent pas de performance déterminée en réaction au
feu.

Pour les configurations du systéme pour lesquelles aucune performance
n‘est déterminée en réaction au feu, le domaine d’emploi est limité aux
batiments relevant du Code du travail et aux ERP du 2¢ Groupe.

La finition & faible consommation CREPI INITEX 2.0 masque difficilement
les éventuels défauts de planéité. De ce fait, 'application de la couche
de base doit étre particulitrement soignée et la consommation minimale
pour cette finition doit étre respectée (méme si elle peut &tre appliquée
a une consommation inférieure sur d'autres supports).

Par ailleurs, du fait de la catégorie maximale de résistance aux chocs II,
Iapplication_en rez-de-chaussée trés exposé n‘est pas visée avec les
finitions CREPI INITEX 2.0, CREPI INITEX 2.5 et PANTI INITEX n°2,

Les réalisations effectuées, dont les plus anciennes remontant & 2017,
se comportent dans I'ensemble de fagon satisfaisante.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°® 7

0. GrLLGT
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

Systéme d'isclation thermique destiné & &tre appliqué sur 'extérieur de
murs de constructions a ossature en bois, neufs et conformes au NF DTU
31.2 en vigueur,

Le systéme est constltué d'un sous-enduit mince & base de liant orga-
nique obtenu & partir d’une pite préte & I'emploi (sans ciment), armé
d’un treillis en fibres de verre et appliqué directement sur les différents
types de panneaux en polystyréne expansé collés sur le mur support.

La finition est assurée par un revétement & base de copolymére acry-
lique, acrylo-siloxane ou d'un liant organo-minéral.

Seuls les composants listés au § 2 du Dessier Technigue Etabli par le
Demandeur {(DTED) sont visés.

La description du systéme et de son support se référe ;

- au « Cahier des Prescriptions Techniques d'emplol et de mise en
ceuvre des systémes d'isolation thermique extérieure par enduit sur
polystyréne expansé » (Cahier du CSTB 3035_V3 de septembre
2018), dénommé dans la suite du texte « CPT enduit sur PSE »,

- et au document : « Systémes d’lsolation thermigue extérieure par
enduit sur Iselant appliqués sur parcls de constructions a ossature
en bois - Dispositions communes aux Groupes Spéclalisés n® 2 et
n® 7 » (Cahier du CSTB 3729_V2 de décembre 2014), dénommé
dans la suite du texte « Cahier ETICS sur COB ».

Son application sur parols planes verticales en magonnerie ou en béton
fait par ailleurs l'objet de FEvaluation Technlque Européenne ETA-
15/0420-version 2 et d'un Document Technique d'Application en cours
de valldité.

1. Domaine d’empio]

Pose sur parois extérleures de constructions & ossature en bols (COB)
conformes au NF DTU 31.2 et en respectant les prescriptions du § 2 du
« Cahier ETICS sur COB ». Le dimensionnement de |‘ossature en bois
doit respecter les régles en vigueur {Eurocode 5 et Eurocode 8) et un
déplacement horizontal maximal ne dépassant pas 1/500¢ d’une hauteur
d'étage {correspondant & un maximum de 3 m), dans le plan et hors
plan de [a paroi.

Seuls les supports neufs sont visés,

Ce procédé est destiné a la France Métropolitaine.

Les panneaux supports d’ETICS visés (parols extérieures) sont définis
au § 2 du DTED. Tous ces panneaux doivent respecter les prescriptions
du paragraphe « Prescriptions Techniques » (§ 2.3 de I'Avis) et du § 4.2
du DTED,

Le pare-vapeur utilisé dans les parois extérieures de COB présente une
valeur de sq (épaisseur d‘alr équivalente) supérieure ou €gale 4 50 m,
En situation « a », « b » et « ¢ » au sens du NF DTU 20.1 P3, la hauteur
de FETICS est limitée & R + 2 avec un maximum de 9 m (hors pointe de
plgnon). En situation « d » au sens du NF DTU 20.1 P3, la hauteur de
I'ETICS est limitée 3 R + 1 avec un maximum de 6 m (hors pointe de
pignon).

Les locaux visés sont les locaux a faible hygrométrie et & hygrométrie
moyenne, au sens de Annexe D du NF DTU 31.2 P1-1.

Le domaine d'emplei peut étre limité au regard des différentes régle-
mentations et notamment celles lides 3 la séeurité en cas d'incendie {cf.
§ « Sécurité en cas d'incendie » de la partie Avis).

2. Composants

Les parols extérieures (panneaux supports d’ETICS) sont constitudes
d’un des panneaux sulvants conformément au § 3 du « Cahler ETICS
sur COB » : panneaux contreplagqués certifiés NF Extérieur CTB-X, pan-
neaux de particules certifiés CTB-H (devant &tre de catégorie au moins
PS5 pour Femploi en milieu humide), panneaux OSB/4 {optlon 1) certifiés
CTB-0SB 4, panneaux 0SB/3 certifiés CTB-OSB 3.

2.1

2.11  Produit de collage

ENDUIT INITEX : pate préte & I'emploi {(sans ciment) & base de liant
acryligue.

¢ Caractéristiques : cf, ETA-15/0420-version 2.

« Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

Composants principaux
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2.12  Panneaux isolants

Panneaux en polystyréne expansé ignifugé (classé au moins E) blanc ou
gris, conformes & la norme NF EN 13163 en vigueur, faisant I"'objet d'un
marquage CE, d’'une Déclaration des Performances, d'une Fiche de Don-
nées de Sécurité (FDS) et d’'un certificat ACERMI en cours de validité.
Les dimensions de ces panneaux sont 1000 x 500 mm ou 1200 x 600
mm et "épalsseur est comprise entre 30 mm et 120 mm, Iis présentent
les performances suivantes :

122 Sz4 0=3 L23(120) E22

2.13  Produit de base

ENDUIT INITEX : produit dentlque au produit de collage et de calage
(cf. § 2.11).

2.14  Armatures

» Armatures normales ARMATURE 150 (R 131 A 102 C+ de la société
Saint-Gobain Adfors) et ARMATURE 500 (R 131 A 101 C+ de la société
Saint-Gobain Adfors et 0161-CA de la soclétd Gavazzi} visées dans
I'ETA-15/0420-version 2, faisant I'objet d'un Certificat QB en cours de
validité et présentant les performances suivantes ;

- Systémes collés ou fixés mécaniquement par chevilles :
Tz1 Raz1l M=2 Ez2

» Armature renforcée : ARMATURE HR (R 585 A 101 de la société Saint
Gobain Adfors - cf. ETA-15/0420-verston 2).

2.15 Revétements de finition

CREPI INITEX 2,0, CREPI INITEX 2.5 et PANTI INITEX n°2 : pates
prétes & 'emplol & base de liant acrylique et siloxane, pour une finition
talochée {CREPI INITEX 2.0, et CREPI INITEX 2.5) ou pour une finition
ribbée (PANTI INITEX n®2).

« Granulométries (mm) :
- CREPIINITEX 2.0 : 1,0
- CREPIL INITEX 2.5 : 1,5
- PANTI INITEX n°2 : 2,0.
v Caractéristiques : cf. ETA-15/0420-version 2.
« Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.
CREPI INITEX SYSTEME LISSE 2.0

Ce revétement est composé de deux prodults : CREPI INITEX 2.0 et
CREPI INITEX MODELABLE NPS.

« CREPI INITEX 2.0 : voir ci-dessus.

« CREPI INITEX MODELABLE NPS : péte préte & I'emploi & base de liant
acrylique et siloxane, pour une finition talochée.

o Granulométrie (mm} : 0,7,
o Caractéristiques : cf. ETA-15/0420-version 2.
o Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

MINERYEX aspect « Pierre de taille » ! prodult bi-composant cons-
titué d‘une poudre (MINERTEX POUDRE} & base de charges minérales &
mélanger avec un llant (MINERTEX LIANT).

» Granulométrie (mm) : 0,5 pour la poudre.

« Caractéristiques : cf. ETA-15/0420-version 2.

+ Conditionnements :
- MINERTEX POUDRE : seaux en plastique de 20 kg.
- MINERTEX LIANT : seaux en plastique de 6 kg.

2.2 Autres compasants

2.21  Produit de collage

Produit destiné au collage sur les points singuliers de type « ouver-
tures » et alléges (cf. § 4.22).

Mousse expansive Fix Express Rubson : mousse adhésive préte a
I'emploi & base de polyuréthane.

« Caractéristiques :
o Masse volumique apparente (kg/m?) : 1737
o Extrait sec a 105°C (%) : 82,4
n Taux de tendres & 450 °C (%) : 79,8
o Taux de matiéres organiques (%) ! 20,2
o Taux de cendres 4 900 °C (%) : 65,9
o Rétention d'eau (%) : 98,7 (sous 60 mmHg de vide résiduel}



+ Conditionnement : cartouches de 750 ml.

2.22 Fixations mécaniques pour isolant

Fixations constituées d'une rosace ajourée en plastique de diameétre 60
mm (munie d‘un bouchon isolant) et d'une vis 4 bols aggloméré en acier
électrozingué d‘une profondeur de vissage de 30 & 40 mm et de dia-
métre 6 mm.

Ces fixations optionnelles, qui dolvent &tre fixées dans les montants
d'ossature, sont unlquement destinées & renforcer en cas de besoin la
tenue de l'isolant aux points singuliers, arréts hauts et bas, angles sor-
tants, pourtour des ouvertures, etc. ou au cours de la prise de la colle :

Ejotherm STR H (société Ejot) : montage « a fleur » et « a coeur »,

Ejotherm STR H AZ(Société £jot) : montage « & fleur » et « &
coeur »,

- Termofix 6H-NT (société Fischer) : montage «a fleur» et «a
coeur »,

La longueur des vis est cholsie en fonction de I'dpaisseur d'isolant, de
I'épaisseur de la colle et de la profondeur de vissage.
2.23  Autres accessoires

Accessoires de mise en ceuvre conformes au § 3.9 du « CPT endult sur
PSE », dont en particulier ;

* Produits de caifeutrement et profilés de raccordement et de protection ;
- profilés de départ,

- profilés d'arrét latéral,

- corniéres et baguettes d'angles,

- profilés pour joint de fractionnement et de dilatation,

- profilés avec nez goutte d'eau pour arrét en linteau,

- profilés d'arrét sur huisserie.

Profilé d'arrét en PVC avec armature & clipser sur le profilé de départ.
» Bavettes et couvertines.

» Mastic de classe 25 E.

» Bande calfeutrante en mousse imprégnée pour joints de raccords.

3. Fabrication et contréles

3.1 Fabrication

3.11 Fabrication des composants principaux

La fabrication des composants principaux et |‘attestation de leur confor-

mité sont définies dans 'ETA-15/0420-version 2,

« Le revétement de finition MINERTEX st fabriqué 3 I'usine de la So-

ciété SAPA Industrie 3 Paris {75).

Le produit de base et de collage ENDULT INITEX, et les autres re-

vétements de finition sont fabriqués & I'usine de la Société PPG AC

France & Genlis (21).

« Le lieu de fabrication des panneaux en polystyréne expansé est pré-
cisé sur chaque certlificat ACERMI.

3.12  Fabrication des autres composants

La Mousse Expansive Fix Express Rubson est fabriqué par Fusine de la
société HENKEL & Parnu (Estanie).

3.2 Contrdles

3.21 Contrdles sur les composants principaux

Les contrdles ou les dispositions prises par le titulaire pour s‘assurer de
la constance de qualité des composants principaux sont listés dans le
plan de contrdle associé a 'ETA-15/0420-verslon 2.

3.22 Contrdles sur les autres composants

Le produit de collage Mousse Expansive Fix Express Rubson fait I'objet
d'un contréle interne par le fabricant,

4. Mise en ceuvre

4,1 Constitution du support

La constitution de la paroi porteuse, qui reléve du NF DTU 31.2 en vi-
queur, est décrite au § 2 du « Cahler ETICS sur COB ».

Les panneaux supports d’ETICS admissibles sont ceux indiqués au § 2
du DTED et présentent les caractéristiques décrites au § 3 - Tableau 1
du « Cahier ETICS sur COB »,

4,2 Conditions générales de mise en ;uvre

La mise hors d'eau des panneaux supports d'ETICS et la mise en ceuvre
des panneaux isolants sont réalisées conformément au § 5.1 du « Ca-
hier ETICS sur COB »,

La mise en ceuvre est réalisée conformeément au chapitre 4 du « CPT
enduit sur PSE.

Par temps froid et humide, le séchage de la colle et de 'endult de base
peut nécessiter plusleurs jours. Ces produits dolvent &tre mls en ceuvre
sans risque de gel dans les 24 heures suivant I'application.

La pose de lisolation extérieure s'effectue toujours aprés clos, couvert
et blocage complet de la structure de la maison, La parol support doit
&tre dtanche & I"air avant mise en ceuvre du systéme.

Les spécifications sont celles du fabricant, complétées par celles du
§4.3

4.3 Conditions spécifiques de mise en cauvre

4,31 Mise en place des panneaux Isclants

Les parois supports dolvent &tre séches et dépousslérées. Selon les con-
ditions météorologlgues, Il sera nécessaire de prévolr une protection de
ces parols vis-a-vis de {'humidité.

Dans le cas de I'utilisation de polystyréne gris, l'ouvrage destiné 3 étre
recouvert et les panneaux de polystyréne expansé posés 6u en cours de
pose delvent 8tre mis & 1abri du solell en Installant une bache ou un filet
de protection ne lalssant pas passer plus de 30 % de |"énergie solaire.
Les panneaux isolants sont posés verticalement ou horizontalement,
bout & bout, par rangées successives a joints décalés, & partir du niveau
has établl par le profilé de départ.

Au niveau des angles de baies, les panneaux isolants doivent 8tre cou-
pés en « L » {décalage minimal 20 cm}),

Les joints entre panneaux en polystyréne expansé ne doivent pas cor-
respondre avec les joints entre panneaux supports.

La planéité des panneaux Isolants est vérifide régulirement.

Les panneaux isolants sont fixés au support par collage en plein & l'aide
du produit Enduit Initex :

Coffage avec Enduit Initex

» Préparation : réhomogénélser ia péte préte & Femplol,
+ Mode d'application : collage en plein.

» Consommation : 5,4 kg/mz2 de produit prét a I'emploi.

« Temps de séchage avant nouvelle intervention (application de I'enduit
de base) : au moins 24 heures,

Points singuliers !

Des fixations mécaniques peuvent étre appliquées en maintlen tempo-
raire pendant la prise de la colle ou au besoin en renfort des rives du
systéme. Celles-ci dolvent &tre ancrées dans les montants verticaux et
de renfort ou dans les traverses de linteaux {cf. Annexe 4 du « Cahier
ETICS sur COB »). En aucun cas, elles ne doivent &tre vissées dans les
parties courantes des panneaux supports d'isolant,

Mise en place des fixations : les vis & bois sont enfoncées au travers des
rosaces et de lisolant, puis vissées dans le support. L'ensemble & visser
ne doit, en aucun cas, dépasser de la surface de I'isolant.

Les fixations Ejotherm STR H et Termofix 6H-NT peuvent &tre posées
« & ceeur » avec une rondelle isolante : il convient alors de se référer
aux préconisatlons du fabricant. De plus, I'®palsseur d'isofant dolt alors
&tre supérieure ou égale @ B0 mm.

Dans le cas d'un montage « & fleur », les fixations Ejotherm STR H et
Termofix 6H-NT ne peuvent &tre utilisée qu'a partir d'une épalsseur
dsolant supérleure ou égale & 40 mm.

Cas des fixations accidentellement trop enfoncées : recouvrir la rosace
d'Endulit Initex, puis laisser sécher environ 24 heures avant l'applica-
tion de I'endult de base.

4,32 Dispositions particuliéres

En cas de joints ouverts {largeur inférieure ou égale & 10 mm), ceux-ci
dolvent étre rebouchés a l'aide d’isolant (lamelles de polystyréne) ou de
mousse de polyuréthanne expansive. Dans ce dernier cas, un temps
d’expansion et de durcissement d'environ 1 heure doit étre respecté.

Utilisation de la Mousse Expansive Fix Express Rubson

La Mousse Expansive Fix Express Rubson peut étre utilisée pour le col-

lage des points singuliers de type « ouvertures » et alldges {appuls, em-

brassements de bales et ouvertures, fixation des volets, alléges).

+ Précautions d'emplol :

- la température du support doit &tre comprise entre + 5 °C et +
35°C.

- la température du prodult Mousse Expansive Fix Express Rubson
dolt étre comprise entre +5 °C et +35 °C.

- le produit Mousse Expansive Flx Express Rubson ne doit pas étre
appliquée sur un support gorgé ou ruisselant d'eau.

Préparation | secouer |'aéroso! pendant au moins 30 secondes.

Pour I'application, tourner I'aérosol téte en bas. La mousse peut étre

appliquée avec ou sans pistolet.

Durée pratique d'utilisationftemps ouvert : 5 minutes environ.
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s Mode d'application :

- application de cordons verticaux de 2 cm de diamétre, espacé de 6
& 8 cm sur toute la largeur des panneaux, en ménageant une bande
non encollée de 5 cm de large sur tout le pourtour des panneaux
(cf. figure 1},
aprés un délai d'attente de 60 secondes, appliquer le panneau iso-
lant sur le mur support. Positionner rapidement les panneaux iso-
lants sur le mur support avec un léger mouvement de va-et-vient,
Appliquer une presslon pour écraser les cordons de mousse, et as-
surer un bon transfert.

» Consommation : environ 10 m? par aérosol.
« Temps de sechage avant nouvelle intervention @ au molns 2 heures,

4.33

Mise en ceuvre de |'endult de base en partie
courante

Les panneaux en polystyréne expansé sont poncés manuellement &
I'aide d’une taloche abrasive.

Préparation de |'enduit de base ENDUIT INITEX
Préparation identique au produit de collage telle qu'indiquée au § 4.211,

Conditions d'application de I'enduit de base ENDUIT
INITEX

» Application manuelle en deux passes avec délal de séchage entre
passes :
- Application d’une premiére passe & raison d'environ 2,7 kg/m? de
produit préparé & ia taloche inox,

- Maroufiage de I'armature a la taloche Inox.
- Délai d'attente d'au moins 24 heures,

Application d’une seconde passe & raison d’environ 2,5 kg/m2 de
produit préparé & la taloche Inox.

ou
» Application mécanisée en deux passes :

Application régulidre et en passages successifs & la machine & en-
duire (débit 3 & 24 L/min - pression jusqu‘a 30 bars) équipée d'une
lance avec buse de 6 ou 8 mm, jusqu's dépose d'une premidre
passe & raison de 2,7 kg/m2 de produit prét & I'emploi.

Marouflage de I'armature a lz taloche inox.
- Délai d'attente d'au moins 24 heures.

- Application d'une deuxléme passe : & raison d'enviren 2,5 kg/m?
de produit prét & I'emplol & ta taloche inox.

- Lissage & la l[ame & enduire.
- Nettoyage rapide du matériel de projection.

Epaisseur minimale 2 I"&tat sec

L’épaisseur minimale de la couche de base armée a F'état sec doit étre
de 2,8 mm.

Délai d'attente avant nouvelle intervention

Au moins 24 heures,

Par temps froid ou humlide, le séchage peut nécessiter plusleurs jours.

4,34  Application des revétements de finition
CREPI INITEX 2.0, et CREPI INITEX 2.5

« Modes d'application :
- application manuelle & fa taloche inox puls frotassage a la lisseuse
pour obtenir I"aspect taloché,

ou

- application mécanisée avec un matériel de projection basse pres-

ston. Le produit peut &tre laissé brut de projection ou frotassé a la
lisseuse dans la foulée.

« Consommations minimales / maximales (kg/m2) :
- CREPI INITEX 2.0 : 2,0
- CREPIL INITEX 2.5 : 2,5.

PANTI INITEX n°2

« Modes d'application :

- application manuelle & la taloche inox, puis frotassage a la lisseuse
pour obtenir I'aspect ribbé,
ou
- application mécanisée avec un matériel de projection basse pres-
sion. Le produit peut étre laissé brut de projection ou frotassé a la
lisseuse dans la foulée.

+ Consommation minimale / maximales (kg/m2) : 2,5

*Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis.
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CREPI INITEX SYSTEME LISSE 2.0
« Mode d'application :
. Application du CREPI INITEX 2,0 2 la taloche inox puls frotassage &
la lisseuse inox ou plastique.
- Lalsser sécher au moins 24 heures.
Application du CREPI INITEX MODELABLE NPS & la taloche inox,
retirer I'excds de produit puis frotassage a la lisseuse inox ou plas-
tique,
« Consommations minimales / maximales (ka/m2} :
- CREPI INITEX 2.0 : 2,0
- CREPI INITEX MODELABLE NPS : 1,5
MINERTEX aspect « Pierre de taille »

« Préparation ; mélanger MINERTEX POUDRE avec 30 % en poids de
MINERTEX LIANT & l'alde d’un malaxeur. Aprés obtention d'une péte
£paisse, laisser reposer 5 minutes avant emplol.

Mode d'application :

- Application de la premidre couche réglée au grain 4 |'aide d'une
lisseuse inox,

- Laisser sécher au moins 24 heures.

. Réallsation d'un caleplnage de motifs décoratifs (cf. flgure 2) &
I'aide d'adhésif de tallte cholsle {(largeur de |'adhésif 5 mm & 20
mm). Un repére horizontat est tracé surle mur & I'aide d'un cordeau
avant de placer I'adhésif. L'adhésif ne devant pas étre posé plus de
24 heures avant |"application de la deuxiéme couche, I'adhésif doit
&tre mis en ceuvre au cours de I'avancement du chantier,

Application de {a deuxiéme couche & Ia lisseuse inox, Retirer imme-
diatement I'adhésif, puis laisser sécher au minimum 24 heures,

Poncer légérement le revBtement a I'aide d'une ponceuse excen-
trique rotetive munie d'un abrasif grain 36 {deuxiéme passage
éventuel au grain 60}, puis le nettoyer et le dépoussiérer & i‘aide
d’un jet d’eau basse presslon.

» Consommatlons minimales / maximales (kg/m?2) :
- Premiére ¢couche : 1,0/ 1,5
- Deuxiégme couche ; 2,5/ 3,0.

5. Assistance technique

La Société PPG AC France assure la formation du personnel et/ou I'as-
sistance au démarrage sur chantier, auprés des utilisateurs qui en font
la demande, afin de préciser les dispositions spécifiqgues de mise en
ceuvre du procédé,

Nota : Cette assistance ne peut étre assimilée, ni & la conception de
F'ouvrage, ni & la réception des supports, ni @ un contréle des régles de
mise en ceuvre,

6. Entretien, rénovation et réparation

L'entretien, la rénovation et la réfection des dégradations peuvent &tre
effectués conformément aux § 6.1 et 6.2 du « CPT enduit sur PSE »,

B. Résultats expérimentaux

» ETA-15/0420-version 2 : systéme Revithermono Initex.

» Rapport de classement CSTB n°® RA19-0210 : réaction au feu du sys-
téme du 22/11/2019.

+ Rapport n°R2EM/EM 18-109 : Essais d'adhérence des produits de col-
lage Enduit Initex et Mousse expansive Fix Express Rubson sur pan-
neaux bois.

C. Références

C1. Données Environnementales?

Le systéme ne fait pas I'objet d’une Déclaration Environnementale {DE).
Il ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale par-
ticuligre,

Les données Issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits
ou procédés visés sont susceptibles d'étre intégrés,

C2. Autres références

» Date des premi&res applications : 2017,

» Importance des réalisations actuelles : enviren 20 000 m2,



Tableau et figure du Dossier Technique

Tableau 1 : Résistance aux chocs de conservation des performances - Catégories d’utilisation du systéme déterminées selon
I'ETAG 004 de 2013

Systéme d’enduit : A
Couche de base + revétements de finition Simple Armature Double armature Armature renforcée
i normale normale + Armature normale
ci-dessous :
CREPI INITEX 2.0 . . ;
CREPLINITEX 2.5 Catégorie III Catégorie II
PANTI INITEX n°2 Catégorie III Catégorie 11
CREPI INITEX SYSTEME LISSE 2.0 Catégorie II Catégorie I
MINERTEX Catégorie II Catégorie I

Catégorie III : zone qui n'est pas susceptible d‘étre endommagée par des chocs normaux causés par des personnes ou par des
objets (jets d’objets ou coups).

Catéqgorie 11 : zone exposée & des chocs (jets d’objets ou coups) plus ou meins violents, mais dans des endroits publics ot la
hauteur du systéme limite I'étendue de I'impact ; ou a des niveaux inférieurs lorsque I'accés au batiment est principalement
utilisé par des personnes soigneuses.

Catégorie I : zone facilement accessible au public au niveau du sol et vulnérable aux chocs de corps durs mais non soumise a
une utilisation anormalement sévere.
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Figure 1 : Schéma d’encollage de panneaux isolant avec le produit Mousse Expansive Fix Express Rubson

Figure 2 : Aspect « Pierre de taille » du revétement de finition MINERTEX
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